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SEKCJA BADAŃ JAKOŚCI POWIETRZA 

 
 

 

Poznań, 13.06.2023 

 

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 
Nr BDW-23-A-2102/BDJ 

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ nr 1583 

 
Temat zlecenia:    Badanie emisji formaldehydu metodą komorową zgodnie z normą  
                                      PN-EN 717-1:2006 z próbek dwuwarstwowych elementów posadzkowych z 
                               warstwą wierzchnią z drewna dębowego. 
                                 

 

Numer zlecenia:            PZ/A/DBD/BDW/2102/2023 
 

Nazwa i adres Zleceniodawcy:               Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. 
                                                          Radomska 47 
                                                          26-650 Przytyk 

 
Data wykonani badań:            26.05 - 06.06.2023 

 
Wykonawcy:    mgr inż. Anna Tymek 

          mgr inż. Justyna Dolska  

          
 
 

Sporządzający Autoryzujący 

  

Anna Tymek mgr inż. Magdalena Czajka dr inż. 
 

Niniejszy dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co  zgodnie z prawem, jest równoważne z zachowaniem formy pisemnej. 
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1 IDENTYFIKACJA (OPIS OBIEKTÓW BADAŃ) 

 
Zgodnie z otrzymanym od zleceniodawcy opisem,  przedmiotem badań były:  

• dwuwarstwowe elementy posadzkowe z warstwą wierzchnią z drewna dębowego 

 

 

2 DATA OTRZYMANIA OBIEKTÓW DO BADAŃ 
 

Próbka pobrana przez zleceniodawcę została przyjęta do badań w Łukasiewicz-PIT, Centrum 

Technologii Drewna w dniu 27.05.2023. 

 

3 ZAKRES I METODY BADAŃ 
 

   Badania prowadzono na podstawie normy: PN-EN 717-1:2006 :  

  „Płyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu.  

  Część 1: Emisja formaldehydu metodą komorową”  

 

4 WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 
 

     Do wykonania badań zastosowano urządzenia i przyrządy pomiarowe:  

          - komora o objętości 1,0 m3 pom.12a  nr ident. : F7/27 

          - waga do oznaczania masy, pom. 12a nr ident.: F1/2 

     - łaźnia wodna, pom.12a, nr ident. F4/34. 

         - spektrofotometr Aqua Mate Plus UV VIS, pom. 12a,  nr: F4/47 

 

5 WYNIKI BADAŃ 
 

Wyniki badań przedstawiono w protokole: nr 1/2102/2023/BDJ  

 

 

 
6 OŚWIADCZENIE 

 
       Przedstawione w Sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.  

       Bez pisemnej zgody Laboratorium Sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w   

       całości. 
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PROTOKÓŁ NR 1/2102/2023/BDW/BDJ 

WYNIKI OZNACZANIA EMISJI FORMALDEHYDU METODĄ KOMOROWĄ 

wg PN-EN 717-1:2006 

 

*po sprawdzeniu poziomu tła w komorze próbki do badań umieszczono w niej 26.05 a pierwszy wynik uzyskano trzeciego dnia ekspozycji 

próbki w komorze tj. 29.05. 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC SPRAWOZDANIA 

 

  

 

Rodzaj tworzywa /wyrobu 
dwuwarstwowe elementy posadzkowe z 

warstwą wierzchnią z drewna dębowego 

Data badania 26.05 - 06.06.2023 

Nr identyfikacyjny próby :  BDW-23-A-2102/BDJ komora nr 23 o objętości  1,0 m3 

Czas 

ekspozycji 

próbki w 

komorze 

[doba] 

 

Data testu 

Warunki klimatyczne 

w komorze 

 

Nr 

oznaczenia 

Stężenie formaldehydu w 

komorze 
Temperatura 

 

Wilgotność 

względna 

 [mg/m3] [ppm] 

3* 29.05.2023 

 

  (23±0,5) oC 

 

(45 ±3)% 

1 0,003 0,002 

2 0,003 0,002 

4 30.05.2023 
1 0,004 0,003 

2 0,003 0,002 

5 31.05.2023 
1 0,004 0,003 

2 0,003 0,002 

6 01.06.2023 
1 0,005 0,004 

2 0,005 0,004 

7 02.06.2023 
1 0,004 0,003 

2 0,005 0,004 

10 05.06.2023 
1 0,004 0,003 

2 0,003 0,002 

11 06.06.2023 
1 0,004 0,003 

2 0,003 0,002 

 

Średnie stężenie równowagowe formaldehydu w powietrzu komory 

 
0,004 0,003 

Przedział ufności rzeczywistego stężenia formaldehydu z prawdopodobieństwem 95% :                (0,004±0,0006) mg/m3  

                                                                                                                                                             (0,003±0,0006) ppm 
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